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昆山福泰涂布科技有限公司.

中国江苏省昆山市巴城镇石牌升光路806号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 离型纸.

SGS工作编号 :. SP11-008826 - SH .

成分 :. 纸和硅.

型号 :. 140g离型纸.

可覆盖型号 :. 40g离型纸，60g离型纸，80g离型纸，90g离型纸，100g离型纸，120g离型纸.

样品接收日期 :. 2011年03月29日.

测试周期 :. 2011年03月29日 - 2011年04月01日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

本报告是发布日期为2011年04月01日编号为SHAEC1103933101英文检测报告的中文译本。如有异议，以英文版本为准。.

Fan Jingjie, JJ范晶捷.

批准签署人.
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测试结果 :.

样品部件外观描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. SHA11-039331.001 黄色纸.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

卤素.

测试方法 :. 参照EN 14582:2007方法测定, 采用IC进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟(F). mg/kg. 50 ND

氯(Cl). mg/kg. 50 587

溴(Br). mg/kg. 50 ND

碘(I). mg/kg. 50 ND
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附件 
 

Halogen 测试流程图 
 
1) 分析人员: 巩东侠 

2) 项目负责人: 江海飞 
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在高压氧弹罐中燃烧 

燃烧产物的吸收 

离子色谱分析，必要时采用其他仪

器辅助确认 

数据 
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样品照片:.

SHAEC1103933102

SHA11-039331.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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